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К приоритетным направлениям экономичес#

кого и социального развития Украины на бли#

жайшие годы относится экологизация техноло#

гий производства химически модифицирован#

ных материалов и качества готовой продукции, а

также приближение их соответствия европейс#

ким стандартам. Во всем мире методология

оценки риска широко используется для установ#

ления безопасности применения модифициро#

ванных материалов в среде жизнедеятельности

человека и принятия необходимых управленчес#

ких решений по оптимизации их качества. Неоп#

ровержимым фактом является то, что полимер#

ные материалы (ПМ) и продукция на их основе

занимают приоритетное место среди других ма#

териалов по востребованности и применению их

в среде обитания человека.

В Украине пока не внедрена система экологи#

ческой оценки ПМ и продукции на их основе по

их жизненному циклу. Однако актуальным и

приоритетным является предъявление требова#

ний к качеству полимерной продукции с пози#

ции обеспечения безопасности для здоровья на#

селения, что полностью согласуется с европейс#

кими требованиями, в частности с экостандарта#

ми декларации ISO 14025:2006.

К основным проблемам, существующим в Ук#

раине при производстве ПМ и влияющим на ка#

чество продукции, относятся следующие. Суще#

ственной особенностью и отличительной чертой

производства ПМ, предназначенных для приме#

нения в среде жизнедеятельности человека, яв#

ляется разнообразие сырьевой базы и использо#

вание химических веществ высокой степени ток#

сичности .

Мировой опыт свидетельствует о наличии це#

лого комплекса специфических особенностей,

свойственных только ПМ и обусловленных их

физико#химической природой. Эмиссия хими#

ческих загрязнителей (ХЗ) из ПМ происходит на

уровне фактора малой интенсивности. Однако

для многих ПМ характерно длительное выделе#

ние ХЗ, что связано с особенностью "поведения"

материалов и процессами их деструкции.

Одним из перспективных путей решения

проблемы безопасного производства и примене#

ния ПМ является изучение опыта европейских

стран, приближение к соответствию наших про#

филактических мероприятий управленческим

решениям, принятым в странах ЕС. 

Проведенный сравнительный анализ базовых

принципов по обеспечению безопасности поли#

мерных материалов для здоровья человека, су#

ществующих в Украине и странах ЕС, позволил

заключить следующее:

# в Украине отсутствует действующая в странах

ЕС система комплексной оценки экологичес#

кой безопасности и безопасности для здо#

ровья населения жизненного цикла ПМ и

продукции на их основе;

# основополагающие требования безопасности

ПМ и продукции на их основе для здоровья

населения полностью совпадают в Украине и

в странах ЕС;

# методологические аспекты обеспечения безо#

пасности для здоровья населения ПМ и про#

дукции на их основе, действующие в ЕС, а

также методические подходы, стандарты, кри#

терии имеют существенные отличия от нацио#

нальной методологии по этой проблеме;

# существуют объективные данные, свидетель#

ствующие о необходимости решения вопро#

сов о гармонизации национальных подходов,

принципов и критериев безопасности ПМ с

европейскими стандартами.

СУЧАСНІ ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ НАП-
РЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МА-

ТЕРІАЛІВ НА ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
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Хімічний комплекс України представляє

істотну ланку хімічного потенціалу на Євро#

пейському континенті. Його продукція

оцінюється в еквіваленті 10#15 млрд. грн. на рік.

Галузі, пов'язані із синтезом і застосуванням

полімерних, синтетичних, у тому числі лакофар#

бових, матеріалів сумарно складають приблизно

до 30% виробництв хімічного комплексу, а

щорічний приріст випуску в світі оцінюється ве#

личиною близько 4#6%. Науково#технічний

прогрес і. зокрема, розширення обсягів виробни#

цтва транспортних засобів (автомобілів,

залізничних вагонів, локомотивів, автобусів, то#

що) вивели промисловість по виробництву

полімерних матеріалів і пластичних мас у розви#

нутих країнах та Україні на рівень провідних га#

лузей Полімерні матеріали (ПМ) транспортного

призначення містять хімічні сполуки, які систе#

матично виділяються в процесі синтез)', перероб#

ки і експлуатації виробів, забруднюючи виробни#



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




